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BALANCE NACIONAL DE RECURSOS Y RESERVAS 

(No Metálico) 

PROVINCIA GUANTÁNAMO 

 

 

La provincia de Guantánamo cuenta con 39 depósitos en su potencial minero con 9 materia prima.  

 

Se anexa gráfico y tablas. 
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MUNICIPIO BARACOA 
 

 
  

YACIMIENTO
MATERIA 

PRIMA
CONCESIONADO A: USO X Y um Medidos Indicados Inferidos Parametros Parametros_um

RIO LAS MINAS
Arena para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
744301 185034 m3 22 469 53 497

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

RIO MIEL-BARACOA
Arena para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
744600 187700 m3 1 114 750 1 031 630

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

RIO NIBUJON
Arena para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
726700 205800 m3 504 450 1 849 960 438 150

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

MARAVI
Piedra para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
741754 191992 m3 708 390 2 191 710 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2
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MUNICIPIO EL SALVADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

YACIMIENTO
MATERIA 

PRIMA
CONCESIONADO A: USO X Y um Medidos Indicados Inferidos Parametros Parametros_um

YAMBEQUE Y LA 

CLARITA

Arcilla para 

cerámica

Recurso/Reserva no 

Concesionado
Cerámica roja 648500 186000 m3 69 850 277 990 217 960

M .Plast.'Plast.'P. 

Plast.
%'%'%

LA AURORA (SAN 

RAFAEL)

Piedra para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
665000 168900 m3 406 700 4 153 600 6 765 380 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2

LA AURORA (SAN 

RAFAEL)(C)

Piedra para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
665000 168900 m3 1 151 840 4 012 532 352 800 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2
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MUNICIPIO GUANTÁNAMO 
 

  

YACIMIENTO
MATERIA 

PRIMA
CONCESIONADO A: USO X Y um Medidos Indicados Inferidos Parametros Parametros_um

NOVALICHE
Arcilla para 

cerámica

Recurso/Reserva no 

Concesionado

Cerámica 

roja
671110 158150 m3 465 096 1 347 510 755 570

M .Plast.'Plast.'P. 

Plast.
%'%'%

NOVALICHE (C)
Arcilla para 

cerámica
Mat. Constr. Gtmo.

Cerámica 

roja
671110 158150 m3 186 821

M .Plast.'Plast.'P. 

Plast.
%'%'%

SALINA FRANK PAIS

Fangos 

minero-

medicinales

Recurso/Reserva no 

Concesionado
Medicina 672500 174000 t 5 097 43 670 25 004

SH2'Imec.'P 

Redox.
%'%'mv
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MUNICIPIO IMÍAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

YACIMIENTO
MATERIA 

PRIMA
CONCESIONADO A: USO X Y um Medidos Indicados Inferidos Parametros Parametros_um

IMIAS
Arcilla para 

cerámica

Recurso/Reserva no 

Concesionado

Cerámica 

roja
727775 159900 m3 178 280 190 340

M .Plast.'Plast.'P. 

Plast.
%'%'%

CAJOBABO
Arena para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
743765 160200 m3 449 350 2 058 540 7 681 700

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

CAJOBABO(C)
Arena para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
743765 160200 m3 332 400

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

S. ANTONIO DEL SUR-

IMIAS

Arena para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
742500 160500 m3 18 650 000

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

GUAYACANES
Piedra para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
736300 157000 m3 4 106 540 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2
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MUNICIPIO MAISÍ 
 

 
  

YACIMIENTO
MATERIA 

PRIMA
CONCESIONADO A: USO X Y um Medidos Indicados Inferidos Parametros Parametros_um

ARCILLA MAISI
Arcilla para 

cerámica

Recurso/Reserva no 

Concesionado

Cerámica 

roja
769900 168600 m3 6 380

M .Plast.'Plast.'P. 

Plast.
%'%'%

MAISI- LOS LLANOS
Arcilla para 

cerámica

Recurso/Reserva no 

Concesionado

Cerámica 

roja
769000 168600 m3 12 209

M .Plast.'Plast.'P. 

Plast.
%'%'%

El LINDERO
Piedra para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
775250 176600 m3 1 266 129 903 152 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2



 
 

______________________________________________________________________ 
Calle Calzada No.852 esq. 4, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba CP 10400 

Tel.+ 5378301526- 8330540.www.onrm.minem.cu 

 

MUNICIPIO NICETO PÉREZ 
 

 
  

YACIMIENTO
MATERIA 

PRIMA
CONCESIONADO A: USO X Y um Medidos Indicados Inferidos Parametros Parametros_um

ULLAO
Arcilla para 

cerámica

Recurso/Reserva no 

Concesionado

Cerámica 

roja
660000 146675 t 10 628 990

M .Plast.'Plast.'P. 

Plast.
%'%'%

ARENA GUANTANAMO
Arena para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
666000 155000 m3 694 330 837 810 516 380

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

MALABE II
Arena para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
662800 155800 m3 1 151 460 458 060

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

MALABE II (C)
Arena para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
662800 155800 m3 134 806

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

MALABE- III
Arena para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
661600 156100 m3 17 200 12 900

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

MALABE-I
Arena para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
664375 154200 m3 683 780 1 067 230

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

MALABE-III (C)
Arena para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
661600 156100 m3 111 720 416 563

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

MANANTIALES Caliza
Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
651300 172675 m3 157 720 2 772 860 1 887 460 CaO'MgO'R2O3 %'%'%

MANANTIALES(C) Caliza Mat. Constr. Gtmo.
En la 

construcción
651300 172675 m3 575 160 1 756 246 CaO'MgO'R2O3 %'%'%

LA INAGUA
Piedra para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
660550 166000 m3 6 456 459 10 230 464 2 986 110 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2

LA INAGUA (C)
Piedra para 

construcción
Mat. Constr. Gtmo.

En la 

construcción
660550 166000 m3 4 122 384 3 129 950 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2

RIO FRIO
Piedra para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
652500 166500 m3 97 232 160 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2
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MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL SUR 
 

 
 

 

 

 

  

YACIMIENTO
MATERIA 

PRIMA
CONCESIONADO A: USO X Y um Medidos Indicados Inferidos Parametros Parametros_um

SABANALAMAR
Arena para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
712500 158500 m3 140 834 195 921 147 757

Grava'-0 

149'M.Finura
%'%'-

SAN ANTONIO DEL SUR

Componente 

carbonatado 

cemento

Recurso/Reserva no 

Concesionado

Cemento 

gris
707500 157000 t 61 150 000 CaO'SiO2'R2O3 %'%'%

SAN ANTONIO DEL SUR

Componente 

silicatado 

cemento

Recurso/Reserva no 

Concesionado

Cemento 

gris
709750 162250 t 61 150 00 CaO'SiO2'R2O3 %'%'%

SALINA MACAMBO

Fangos 

minero-

medicinales

Recurso/Reserva no 

Concesionado
Medicina 713300 156150 t 4 634

SH2'Imec.'P 

Redox.
%'%'mv

BAITIQUIRI Yeso
Recurso/Reserva no 

Concesionado
Medicina 706650 159155 t 748 300 CaSO4'SO3'H2O %'%'%

SAN ANTONIO DEL 

SUR(YESO)
Yeso

Recurso/Reserva no 

Concesionado

Cemento 

gris
707050 159525 t 444 790 CaSO4'SO3'H2O %'%'%

SIGUATOS-II Yeso
Mater. Constr. S. 

Cuba
Medicina 706500 158950 t 20 159 CaSO4'SO3'H2O %'%'%
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MUNICIPIO YATERAS 
 

 

YACIMIENTO
MATERIA 

PRIMA
CONCESIONADO A: USO X Y um Medidos Indicados Inferidos Parametros Parametros_um

AJI DE LA CALDERA
Piedra para 

construcción

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
706250 182900 m3 724 560 1 897 570 Pv'Abs.'Marca %'%'kg/cm*2

AJI DE LA CALDERA 

(VIDRIO)

Vidrio 

volcánico

Recurso/Reserva no 

Concesionado

En la 

construcción
705350 183012 t 359 000 497 180

Vidrio'Montm.'Ca

CO3
%'%'%


